DS/EN 933-1 Sigteanalyse 1115-07-1 Bilag A

Sigte (mm)

| [0.063[0.125] 025] 05] 1] 2] 4] 56| 8] 11.2] 16] 224] 31.5] 45[ 63
Gennemfalds %

[ [ 0.0] 02] 6.5] 55.2] 96.6]100.0] 100.0] 100.0] 100.0] 100.0] 100.0] 100.0] 100.0[ 100.0] 100.0
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